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MATERIALES ACEPTADOS Parte: 1400 N° revisión: 5 

ESPÁRRAGOS Y TUERCAS DE ACERO 

 

Fecha original Fecha actualización Fecha anterior Preparó Revisó Aprobó 

30/10/1995 13/04/2020 27/07/2015 JLG-HRV NBR GJF 

 

P
R

O
H

IB
ID

A
 L

A
 R

E
P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 P
A

R
C

IA
L
 O

 T
O

T
A

L
 S

IN
 A

U
T

O
R

IZ
A

C
IO

N
 D

E
 L

IT
O

R
A

L
 G

A
S

 ELEMENTO FABRICANTE OBSERVACIONES 

 

 

BULES S.R.L. 

Material del espárrago según 

ASTM-A 193 Grado B7 

 

Material de la tuerca según 

 ASTM-A 194 Grado 2H 

 

 desde ½” a 2” 

TALLERES 

VERSAILLES S.A. 

INDUSTRIAS DELGADO S.A. 

VILOIDE S.R.L. (EX E.M.R.) 

ESTABLECIMIENTO 

METALURGICO P Y B 

(EX M.M. MARTINO 

Y CIA. S.A.I.C.) 

 

Los espárragos y tuercas deberán cumplir los requisitos descriptos en la ET LG/024/95. 

 

https://engie.sharepoint.com/sites/ARLmanuales/Manuales/ET%20LG-024-95.pdf

